Приложение № 2


Техническая часть 
документации проведения запроса цен

	Наименование процедуры запроса цен: 
	запрос цен для заключения договора на поставку мраморной крошки


	Наименование товара, работ, услуг:
	Мраморная крошка

	Количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
	в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен

	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
	[bookmark: _GoBack]по заявкам до 31.03.2021 г.

	Требования к качеству товара, работам, услугам:
	в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен


	Иные условия
	· поставка Товара ежемесячно, по заявкам, в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующей заявки;
· оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с момента приемки Товара;
· иные условия в соответствии с договором.



Приложение № 1 к 
Технической части документации
проведения запроса цен




	Наименование
товара
	Упаковка
	Количество, тонн
	Порядок поставки
	Сроки поставки

	Мраморная крошка
	МКР
	Ориентировочно до 37 000 тонн в соответствии с заявками Покупателя
	Пермский край, город Краснокамск,
улица Февральская,11 / железнодорожная станция Краснокамск (код 760309)
	на основании заявок Покупателя

	
	
	
	Покупатель самостоятельно осуществляет выборку товара со склада Поставщика по адресу:         
	


Доставка производится автомобильным или железнодорожным транспортом (по заявке Покупателя) силами Поставщика, либо самовывозом, по выбору Покупателя.

Требования к качеству поставляемого Товара:
	Качественные характеристики

	Органолептические показатели
	Внешний вид
	Зерна округлой формы

	
	Цвет
	от белого до светло-серого

	
	Запах
	отсутствует

	Физико-химические показатели
	Гранулометрический состав, % массовая доля частиц размером:     

	
	Свыше 10 мм
	не допускается

	
	От 5 мм до 10 мм
	не более 5%

	
	От 2,5 мм до 5 мм включительно
	не менее 90%

	
	2,5 мм и менее  
	не более 5%

	
	Содержание зерен лещадной формы
	не более 35%

	
	Массовая доля основного вещества (водонерастворимый карбонат кальция)
	не менее 98%

	
	Массовая доля пылевидных и глинистых частиц
	не более 2%

	
	Прочность
	не менее М300

	
	Содержание глины в комках
	не допускается

	
	Содержание асбеста
	не допускается

	
	Удельная эффективность естественных радионуклидов
	не более 370 Бк/кг

	
	Влажность 
	не более 2%



* При анализе гранулометрического состава использовать круглые сита 
Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:
· документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям подтверждения соответствия в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· техническими условиями, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, или стандартом организации, утвержденном изготовителем в установленном действующим законодательством порядке, в соответствии с которыми изготовлен Товар;
· санитарно-эпидемиологическим заключением или иным документом, подтверждающим соответствие Товара требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля);
· паспортом безопасности, внесенным в Регистр паспортов безопасности и оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства.
· Сертификат соответствия продукции в Системе сертификации ГОСТ Р.

Требования к сроку гарантий качества Товара: остаточный срок годности товара – не менее 80% с даты изготовления.


